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Przedstawiono wstepne kliniczne 1 radiologiczne wyniki 241
rewizji czesci udowej endoprotez z wuzyciem ubitych
przeszczepéw allogennych w potgczeniu z diugg bezcementowa
proteza rewizyjng. Zostaly przedstawione szczeg6ty techniki i
zademonstrowane reprezentatywne przypadki. Wszystkie przypadki
operowane byty z powodu aseptycznego obluzowania pierwotnie
cementowej (216 przypadkdéw) lub bezcementowej (25 przypadkoéw)
protezy biodra. Ubytki kostne by*y ocenione zgodnie z
klasyfikacjg Engh’a i we wszystkich przypadkach z 2 (102
przypadki) i 3 (109 przypadkdéw) stopniem utraty kosci
zastosowano przeszczep allogenny. 51 pacjentéw obserwowano
przez ponad 4 lata (Srednio 58 miesiecy), 36 z nich nie
odczuwato boélu, u 14 bdl byt lekki i tylko u jednego wystgpit
silniejszy bdl.

Badanie radiologiczne wykaza*o naprawe warstwy korowej w 23
przypadkach, przebudowe beleczkowg w 41 przypadkach i obydwa
te procesy w 21 przypadkach. Ztamania srédoperacyjne wystgpity
w 36 przypadkach, gtdéwnie w czasie usuwania starego cementu i
w 8 przypadkach proteza ulegta zwichnieciu jeden lub wiecej
razy.
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Do tej pory u 18 z 241 pacjentdow wykonano re-rewizje: 4 z
powodu infekcji, 4 z powodu nawracajgcego zwichniecia, 1 z
powodu ztamania ko$ci udowej i tylko w 8 przypadkach (3.3%) z
powodu aseptycznego obluzowania umieszczonej w wyniku rewizji
bezcementowej protezy. Stwierdzamy, ze wstepne wyniki tej
metody sg zadowalajgce, z jak dotad mata czesto$cia
aseptycznego obluzowania i co najwazniejsze nie odnotowalismy
przypadkdéw nawrotowej osteolizy.



